第八单元《金属和金属材料》系统复习

课题1金属材料
一、考点聚焦：
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               纯金属（90多种）

合金  （几千种）


2、金属的物理性质： （1）常温下一般为______态（汞为液态），有__________光泽。
（2）大多数呈_________色（铜为紫红色，金为黄色）
（3）有良好的_______________性、_____________-性、______________性
3、金属之最：
（1）________：地壳中含量最多的金属元素（2）________：人体中含量最多的金属元素
（3）_________：目前世界年产量最多的金属（铁>铝>铜）（4）__________：导电、导热性最好的金属（银>铜>金>铝）（5）________：硬度最高的金属（6）_________：熔点最高的金属
（7）__________：熔点最低的金属（8）__________：密度最大的金属（9）_________：密度最小的金属
4、金属分类：
 黑色金属：通常指铁、锰、铬及它们的合金。
                  重金属：如铜、锌、铅等
      有色金属
                  轻金属：如钠、镁、铝等；

有色金属：通常是指除黑色金属以外的其他金属。
5、合金：由一种金属跟其他一种或几种金属（或金属与非金属）一起熔合而成的具有_____________的物质。

  ★：一般说来，合金的熔点比各成分低，硬度比各成分大，抗腐蚀性能更好
	合金
	铁的合金
	铜合金
	焊锡
	钛和钛合金
	形状记忆金属

	
	生铁
	钢
	黄铜
	青铜:
	
	
	

	成分
	含碳量

____________
	含碳量

___________
	铜锌

合金
	铜锡

合金
	铅锡

合金
	
	钛镍合金

	备注
	不锈钢：含铬、镍的钢

具有抗腐蚀性能
	紫铜为纯铜
	熔点低
	
	


注：钛和钛合金：被认为是21世纪的重要金属材料，钛合金与人体有很好的“相容性”，因此可用来制造人造骨等。
         （1）熔点高、密度小
  优点  
（2）可塑性好、易于加工、机械性能好
（3）抗腐蚀性能好

二、基础训练：
1、铝与铁相比，具有哪些优良的性质？

2、分别举出铁、铜、金的几种用途，这些用途各利用了它们的什么性质？

3、用来铸造硬币的合金需要具有什么性质？

4、天安门城楼的红墙所用的红色颜料是铁红(主要成分是Fe203)，试计算1000kg铁红中最多含铁的质量。

三、测试反馈
(    )2. (2008年眉山市)金属材料在人类活动中已得到越来越广泛的应用。下列性质属于金属共性的是                                                                

A.硬度很大、熔点很高                B.有良好的导电性、传热性

C.是银白色的固体                    D.易与酸反应产生氢气

(    )10.(2008年贵港市)下列说法正确的是                                       

A.铁在潮湿的空气中容易生锈               B.金属的活动性：Zn＞Ag＞Cu

C.合金属于纯净物                         D.铝是地壳中含量最多的元素

(    )6. (2008年苏州市)关于金属物品的使用正确的是                        

A.铝合金门窗变旧变暗后用砂纸或钢丝球打磨

B.铁桶中加入硫酸铜溶液和石灰乳配制杀菌剂波尔多液

C.铝壶内的水垢用质量分数为18％的热盐酸长时间浸泡

D.校内用钢架制作的自行车防雨棚应定期喷涂油漆防锈

(    )7. (2008年苏州市)下列金属活动性由强至弱顺序及元素名称、符号均正确的一组是

A.钾K>钙Ca>钠Na>镁Mg         B.铝Al>锌Zn>铁Fe>锡Xi

C.铅Pb>铜Cu>贡Hg             D.金Au>银Ag>铂pt

(    )8. (2008年肇庆市)某同学探究金属单质的活泼性时发现：X、Y都能与稀硫酸反应放出氢气而Z不能；Y能在X的盐溶液中置换出X。则它们的金属活动顺序为           

A.X>Y>(H)>Z      B.Y>X>(H)>Z      C.X>Z>(H)>Y     D.Y>(H)>X> Z

(    )9. (2008年恩施自治州)对甲、乙、丙三种金属活动性的实验研究过程如下：

(1)取大小相等的三种金属片，分别放入CuSO4溶液中，一段时间后，甲、丙表面出现红色物质，乙没有现象。

(2)取大小相等的甲、丙两种金属片，分别放入相同的稀盐酸中，甲、丙表面都产生气泡，但甲产生气泡的速度明显比丙的快。则甲、乙、丙三种金属的活动性顺序是       

A.甲>丙>乙    B.丙>乙>甲     C. 甲>乙>丙      D . 丙>甲>乙  

(    )11.(2008年黄冈市)如图所示是X 、Y、Z三种金属在容器中的反应现象，下列说法正确的是                                                                   

A.X 、Y、Z三种金属均发生了置换反应
B.三种金属的活动性顺序是X＞Y＞Z

C.若Z能从金属Y的盐溶液里置换出Y，则三种金属的活动性顺序是X＞Z＞Y 

D.若X为金属镁，则Z可能是铁
(    )3. (2008年宜昌市)向氧化铜和铁粉的混合物中加入一定量的稀硫酸，微热，分反应后过滤。以下判断错误的是                                                      
A.滤纸上可能含有铜             B.滤液中可能含有硫酸亚铁

C.滤液中可能含有硫酸铜         D.滤纸上可能含有氧化铜

(    )4.(2008年临沂市)质量相同的下列金属，分别加入到足量的稀盐酸中充分反应，放出氢气最多的是              A.Mg   B.Al   C.Cu     D.Zn

(    )15.(2008年南通市)若金属锰(Mn)在金属活动性顺序中位于铝和锌之间，则下列反应不正确的是                                                                  

A.Mn + H2SO4 = MnSO4 + H2↑               B.Mg + MnSO4 = MgSO4 + Mn

C.Fe + MnSO4 = FeSO4 + Mn               D.Mn + CuSO4 = MnSO4 + Cu

1、金属材料  








